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La corrosion :
en fil d’eau
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La corrosion :
En zone de marnage
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Prévention de la corrosion :

� Prise en compte de la corrosion par épaisseur sacri ficielle allant de 

0,50 à 1,75 mm : 

e0 = ec + es (avec e c épaisseur de calcul et e s épaisseur sacrificielle)

� protection par revêtement métallique (zinc) par galv anisation,

� éventuellement revêtement par peinture.
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Diagnostic de la corrosion :

� par mesure d’épaisseur résiduelle - US
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Diagnostic de la corrosion :

� par prélèvement d’échantillons d’acier
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Diagnostic de la corrosion :

� par mesure d’épaisseur résiduelle :

� En dessous de 15% de perte d’épaisseur : la résista nce mécanique 

de la tôle n’est pas affectée,

� Au dessus de 30 % de perte d’épaisseur : un risque de ruine de la 

buse existe
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Diagnostic de la corrosion :

� par analyse de l’agressivité 

des remblais
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Les déformations :
- Ovalisation :

Aplatissement transversal lié à

une insuffisance de raideur des 

remblais latéraux.
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Les déformations :
Aplatissement vertical lié à une 

insuffisance de raideur des 

remblais latéraux ou une 

insuffisance de portance du sol
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Les déformations:
- Profil en long :

Tassement lié à des sols très
compressibles
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Les déformations:
- extrémité :

Déformation en poire liée à la 
mise en œuvre
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Les déformations:
- L’inspection détaillée :

� Constat visuel,

� Qualification et quantification des désordres,

� Rapport avec interprétation et repérage sur  

plan des désordres
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Les déformations:
- Mesures de convergence
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Les déformations:
- Levé topo
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Les déformations:
- Scan 3D :

� Précision centimétrique,

� Marquage non 

nécessaire,

� Haut rendement,

� Problème d’ombres liées 

aux ondes
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Les déformations:
- Scan 3D :

� Détermination de la 

géométrie en coupe de la 

buse,

� Possibilité de transférer 

le nuage de point sur 

Autocad,
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Les déformations:
- Sondages géotechniques:

� Sondages carottés

� Sondages pressiométriques
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Les déformations:
- Sondages carottés :

� Informations sur la 

succession, l’épaisseur et 

l’orientation des couches de 

remblais,

� Type, composition et nature 

des couches,

� Identification du 

substratum,

� Informations sur l’état de 

l’eau souterraine
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Les déformations:
- Sondages pressiométriques :

� la pression de fluage pressiométrique pfM
(qui définit la limite entre le comportement 
pseudo-élastique et l'état plastique) ;

� la pression limite Ménard pLM (qui 
caractérise la résistance de rupture du 
sol) ;

� le module pressiométrique Ménard EM (qui 
définit le comportement pseudo-élastique 
du sol).
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Les déformations:
- Eléments de calcul :

� Le module d’Young du sol E peut être 
évalué à partir du module pressiométrique 
de Ménard EM et du coefficient 
rhéologique α
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Les affouillements:


