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Quelques éléments de coût concernant l’étanchéité
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Quelques exemples de pathologies
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Les consequences :
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Les consequences :



GÉNÉRALITÉS SUR L’ÉTANCHÉITÉ

10

Les consequences :
Si l’étanchéité n’est plus fonctionnelle depuis longtemps et que la structure apparaît
très dégradée, la réfection de l’étanchéité ne suffit pas, il faut parfois envisager un
projet de réparation de la structure.

La rénovation d’une étanchéité est une opération qui nécessite:

• La mise à nu du tablier (préparation soignée du support - incidence sur
l’exploitation de l’ouvrage).

• Une adhérence parfaite étanchéité/support/enrobés

• Des travaux d’entretien spécialisé pour améliorer l’évacuation des eaux sur le
tablier : création de gargouilles, d’avaloirs, de drains ou de fils d’eau.
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1. Les procédés à base d’asphalte
2. Les procédés “Feuille préfabriquée monocouche” 

(FPM)
3. Les procédés “Feuille préfabriquée asphaltée” (FPA)
4. Les procédés “Système d’étanchéité liquide ” (SEL)
5. Les procédés par “Moyens à Haute cadence” (MHC)
6. Les systèmes d’étanchéité sur support métallique

(SESM)
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-Type d’ouvrage

-Surface du tablier

-État du support béton

-Phasage des travaux (pleine voie, demi-voie, 
…)

-Nature du trafic

-Délais de mise en œuvre
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Mémento pour la mise en oeuvre sur ouvrages 
d'art – MEMOAR – Collection de fiches 
techniques - Fiche n° X-1
"Mise en œuvre des
chapes d'étanchéité"

https://doc.cerema.fr
/Default/doc/SYRACU
SE/600478/traitement
-preventif-des-
degradations-
mineures-des-ponts-
communaux-fiche-n-
2-renover-l-
etancheite-de?_lg=fr-
FR
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